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KOMUR NUMUNELERI iCiN ;

1) Analizlerin kabul edilen asgari numune miktarlari ;

- Proximate analizler igin:Orijinal numunelerde ( On islem gerektiren ) min. numune miktari 2 kg ' dir.

- Fiziksel test ve sahit numune saklaniimasi istenildigi durumlarda laboratuvarimiz ile iletisime gegilmesi
gerekmektedir.

- Analiz i¢in génderilen numunelerde standardlara uygun sahit numune saklaniimasi istenmiyor ise, olabilecek
herhangi bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrari yapilmamaktadir.

- H.G.Itestiicin min.1 kg, 5 mm alti numune gerekmektedir ( Numune 5 mm alti degil ise fiziksel isleme tabi tutulur
ve Numune Hazirlama Ucreti talep edilir. )

- Ebat analizleri icin numunenin durumuna, temsil ettigi tonaja gére 6nceden laboratuvarimiz ile iletisime gegilmesi
gerekmektedir ( Ebat analizinde sahit numune saklanmaz. )

2) Numuneler hava sizdirmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

3) Sahit numuneler aksi belirtiimedikge 3 ay saklanmaktadir. ( Mevzuat geregi resmi numuneler 6 ay saklanmaktadir. )

4) Ozel sartlarin veya degisik metodlarin uygulanmasi talep edilmesi durumunda, numune génderiimeden énce
laboratuvarimizla iletisime gecilmesi gerekmektedir.

5) Analiz slresi force-major ( uluslar arasi kabul edilmig olagan Usti haller ) disinda numune kabul tarihinden itibaren
en fazla 7 is gunudur. Analiz yogunluguna ve analizi talep edilen numune sayisina gére bu slre degigebilir. Cihaz arizasi
ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapilacaktir.

6) Komur analizi talep formu mutlaka doldurulmalidir veya numune ile ilgili agiklayici bilgiler bulunan dilek¢e yaziimahdir.

7) Kargo yoluyla génderilen numuneler igin de yukarida belirtilen kurallar gecerlidir.

8) Yukarida belirtilen sartlar disinda gelen numunelerde tespit edilen uygunsuzluklar raporda yazilmak kaydiyla
sarth olarak kabul edilir.

9) Hasar gérmiis numune kap, ambalaj veya miihirlerde numuneler geri iade edilir.

10) Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mevzuati kapsaminda; i¢ izleme, denetim ve izin amacli analiz bagvurularinda numunenin
yetki belgesine sahip kisilerce alinmig olmasi ve mihiirlenmis olmasi garti aranir. AKksi taktirde numune iade edilir.

KOMUR BRIKETI NUMUNELERI IGIN ;

11) Asinma Saglamhgi, Disme Saglamhgi, Suya Dayanim ve Kiriima Saglamligi testleri icin en az 25-30 kg numune
gerekmektedir. Briketlerin boyutu 25 mm ile 756 mm arasi olmalidir.

12) Kdoseleri kirlmamig ve bélinmemis numuneler gonderilmelidir.

13) Sekilleri diizgiin olan ve darbe almamis numuneler génderilmelidir.

PIRINA,BIYOKUTLE veya DIGER KATI YAKIT NUMUNELERI ICIN ;

1) Nem orani yiiksek (i1slak) numuneler 5 kg'dan az, 10 kg'dan fazla olmamali, numunelere 6n kurutma islemi
uygulanmigsa 2 kg'dan az olmamalidir. Ebat analizleri icin 6nceden laboratuvarimiz ile iletisime gecilmesi gerekmektedir.

2) Analiz igin génderilen numunelerde standardlara uygun sahit numune saklaniimasi istenmiyor ise, olabilecek herhangi
bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrari yapiimamaktadir.

3) Numuneler hava sizdirmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

4) Sahit numuneler aksi belirtiimedik¢e 3 ay saklanmaktadir. Mevzuat geredi resmi numuneler 6 ay saklanmaktadir.

5) Ozel sartlarin veya degisik metodlarin uygulanmasi talep edilmesi durumunda, numune génderilmeden énce
laboratuvarimizla iletisime gegilmesi gerekmektedir.

6) Analiz siresi force-major ( uluslar arasi kabul edilmis olagan Ustu haller ) disinda numune kabul tarihinden itibaren en
fazla 7 ig giniddr.Analiz yogunluguna ve analizi talep edilen numune sayisina gére bu siire degisebilir. Cihaz arizasi ve
benzeri durumlarda bilgilendirme yapilacaktir.

7) Analiz talep formu mutlaka doldurulmalidir veya numune ile ilgili agiklayici bilgiler bulunan dilekg¢e yazilmalidir.

8) Hasar gérmiis numune kap, ambalaj veya miihirlerde numuneler geri iade edilir.
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MADENI YAG ve PETROL TUREVLERI NUMUNELERI iCiN ;

1) Fuel-oil, benzin gibi petrol riinli numuneleri 3 litre, biyodizel, motorin ve madeni yag numuneleri 4 litre'den az
olmamalidir.

2) Numune cam siselere konmali ve sise agzi sizdirmaz kapakla kapatilmis olmalidir.Benzin numunelerinde, numune
sisesi en az %’li dolu olmalidir.

3) Numunenin cinsi (fuel-oil , normal benzin, kursunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazisinda ve numune kaplari
lizerinde belirtiimelidir.

4) Petrol iiriinii numunelerinde numunenin en az 1 litresi sahit numune olarak saklanir. Numunenin yetersiz oldugu
durumda sartli kabul yapilir ve sahit numune saklanmaz. Petrol Uriinii numunelerine ait sahit numuneler 3 (iig) ay boyunca
Saklanir.

5) Hasar gérmiis numune kap, ambalaj veya miihirlerde numuneler geri iade edilir.

ATIK YAG NUMUNELERI ICIN ;

1) Atik Yag numuneleri en az 1 litre 'den az olmamalidir.

2) Numune cam sigelere konmali ve gise agzi sizdirmaz kapakla kapatiimis olmalidir.

3) Numunenin cinsi numune talep yazisinda ve numune kaplari lizerinde belirtiimelidir.

4) Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mevzuati kapsaminda; i¢ izleme, denetim ve izin amacli analiz basvurularinda numunenin
yetki belgesine sahip kisilerce alinmig olmasi ve mihiirlenmis olmasi sarti aranir. AKksi taktirde numune iade edilir.

5) Hasar gérmiis numune kap, ambalaj veya miihiirlerde numuneler geri iade edilir.

ATIK SUNUMUNELERIICIN ;

1) Tim su numuneleri en kisa zamanda laboratuvara ulastiriimalidir.

2) Atiksu numuneleri en az 3 litre, en fazla 10 litre olarak suyun kimyasal yapisini degistirmeyecek nitelikte, bu amag igin
tretilmis temiz plastik (PP, PE, PTFE) veya cam kaplarda olmalidir. Numune kaplari, numunenin bilesimini, adsorbsiyondan
ve buharlasmadan kaynaklanan kayiplardan veya yabanci maddeler ile kirlenmeden korumalidir. Numune alma ve
muhafaza kaplarinin segiminde; temizleme ve yeniden kullanmaya elverislilik, hacim, sekil, biylikliik bakimindan kullaniglilik,
kapanma, sizdirmazlik, yeniden kolay acilabilirlik, kirilma ve agiri soguk ve sicakliklara dayaniklilik gibi faktérler dikkate
alinmaldir.

3) Atiksu numuneleri alindiktan sonra glineg isinlarindan korunarak ve birbirlerine bulagmasini engelleyecek énlemler
alinarak soguk zincirde (6+£3)°C’de saklanmali ve tasinmalidir. Bu sartlarin saglanmasi icin numune alimi ve tasinmasindan
sorumlu birim, gerekli 6nlemleri alinarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun tagima kaplari
kullaniimalidir.

4) Numunelerin donmamasi igin uygun sayida buz akiisii kullaniimali ve numunelerin buz akiileri ile temasi
engellenmelidir. Numunenin herhangi bir kismi donmus olmamalidir

5) Yag ve gres analizi yapilacak numuneler,1 litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabi kullaniimaksizin
kaynagindan dogrudan alinmalidir.

6) Yetkili kuruluslardan (Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve yetkilendirdigi kuruluglardan) degarj izni almak lizere yapilan
analizlerde numunelerin yénetmelik geregi Cevre Il Miidiirlii§ii elemanlari tarafindan alinmasi gerekmektedir. Bunun
mimkiin olmadigi durumlarda Atiksu Laboratuvari sorumlulari ile irtibata gegerek alinacak numunenin ézelligine gére
numune alma esaslari hakkinda bilgi alinmasi gerekmektedir

7) Zarar gérmis kirik-catlak ve sizdirma yapan numune kaplarinda gelen numuneler kabul edilemez.

8) Igme suyu ambalajlari harig, daha 6nce bagska bir amagla kullanilmis yipranmis ambalajlara, gida ambalajlarina,
mesrubat siselerine alinmis temiz su ve atiksu numuneleri kabul edilmez

9) Numuneye ait analiz talep formu ve/veya resmi yazi/tutanakta, gelis amaci ve istenilen analizleri (ilgili y6netmelik
madde ve/veya tablo numarasi) okunabilir sekilde mutlaka belirtiimelidir.
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DIGER ANALIZ NUMUNELERI ve OLCUMLER iGCiN ;

1) Diger analizlerde gerekli numune miktarini 6grenmek igin 6nceden laboratuvarimiz ile iletisime gecilmesi
gerekmektedir.

2) Analiz icin gonderilen numunelerde standardlara uygun sahit numune saklaniimasi istenmiyor ise, olabilecek
herhangi bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrari yapilmamaktadir.

3) Numuneler hava sizdirmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

4) Sahit numuneler aksi belirtiimedikce 3 ay saklanmaktadir ( Maden, ¢imento, glibre vb. ).

5) Ozel sartlarin veya degisik metodlarin uygulanmasi talep edilmesi durumunda, numune génderiimeden énce
laboratuvarimizla iletisime gecilmesi gerekmektedir.

6) Analiz suresi force-major ( uluslar arasi kabul edilmis olagan Usti haller ) disinda numune kabul tarihinden
itibaren en fazla 7 is gliinudur. Analiz yogunluguna ve analizi talep edilen numune sayisina gére bu siire dedisebilir.
Cihaz arizasi ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapilacaktir.

7) Analiz talep formu mutlaka doldurulmalidir veya numune ile ilgili agiklayici bilgiler bulunan dilekge yazilmalidir.

8) Kargo yoluyla gonderilen numuneler igin de yukarida belirtilen kurallar gegerlidir.

9) Yukarida belirtilen sartlar disinda gelen numunelerde veya 6lgiim sirasinda tespit edilen uygunsuzluklar raporda
yazilmak kaydiyla sartl olarak kabul edilir.

10) Kisisel Maruziyet ( iSG ) ve Cevre - Emisyon élgiimleri ve analizleri igin laboratuvarimiz ile iletisime gegilmesi
gerekmektedir.

DIGER HUSUSLAR ;

1) Numunelerin homojen olmasi tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuclari farklilik gbsterebilir ve laboratuvarimiz
bu durumdan sorumlu degildir.

2) Yukaridaki kriterlerin kapsamadigi numune tipleri icin numune kabul birimi / Laboratuvar Teknik Sorumlusuyla
goérusdlmelidir.

3) T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgdi “ Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Numune Alma Ve Analiz Metotlar Teblidi © ne
gore yetkili numune alma personeli ile numune alma hizmeti saglamaktadir

4) Cevre numunelerinde , T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi asgari fiyat listesi uygulanmaktadir.

5) Analiz metotlarini, fiyatlarini, gerekli numune miktarlarini, sahit numune saklama strelerini, banka bilgilerini ve
akreditasyon kapsamlarini grenmek i¢in 6nceden laboratuvarimiz ile iletisime gecilmesi gerekmektedir veya iletisim
bilgilerimize web sitemizden ulasilabilir. www.standardlab.org

6) TS EN ISO/IEC 17025 ve bakanlik ilgili ydnetmelikleri dikkate alinarak rapor sunulur, rapor génderildikten sonra
sonuglarla ilgili ortaya ¢ikabilecek uygunsuzluk veya anlasmazliklarda analiz tekrar edilir. Analizlerin sonuglari elden ,
e-posta veya kargo yolu ile ulagtirilir.

7) Laboratuvarimizin buldugu deney sonuglari / dlgiimler tzerinde ortaya cikabilecek anlagsmazliklarda analiz /
Olgiim tekrar edilir. Anlasmazligin devami durumunda tekrar edilen analiz / dlgtimler masraflari haksiz tarafca 6demek
kosulu ile her iki tarafin kabul ettigi ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardinin sartlarini saglayan hakem laboratuvarlara
yaptirilir

8) Ucretleri yatirilmayan analizlerin / dlgtimlerin raporlari génderilmeyecektir. Banka hesap numaralarimiz web
sitemizde mevcuttur. www.standardlab.org
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3adet filtre Sartlandiriimis halde cam elyaf filtre(1,2pum)

BACADA TOZ

TS ISO 9096

TS EN 13284-1

3adet 100ml polietilen

numune kabi iginde geri

yikamalar(aseton+su)

Blank =Filtre; tanik numune

Normal sartlar

Numune

kabi iginde

Baca basina 4 adet

100ml polietilen numune kabi

Baca basina 3 adet

Aseton, saf su (baca sayisina gore yeterince)

3adet filtre
3adet 100ml polietilen

Normal sartlar

Sartlandiriimig halde cam elyaf filtre(1,2um)
Baca basina 4 adet

EPAS, EPA 17 numune kabi iginde geri Numune 100ml polietilen numune kabi
yikamalar(aseton+su) kabi iginde Baca basina 3 adet
Blank =Filtre; tanik numune Aseton, saf su (baca sayisina gore yeterince)
3adet 250ml numune (iginde
100ml impinger igerigi+ 150ml %80lik izopropanol
izopropanol + filtre) Soguk zincir %3k H202 (600ml)
3adet 500 ml H202 ¢ozeltisi ile tagima Buz, saf su, silikajel (200,300g)
BACADA SULFURIK ASIT EPA 8 (2. ve 3. impinger icerikleri ve gerceklesir.
ytkamalar
Blank= Kullanimdan kalan
kimyasallar -saf su
3adet 100ml polietilen kapta Bacada 1 6rnekleme basina ;
BACADA HiDROJEN SULFUR yaklasik 45 ml numune igerigi Soguk zincir 0,01N iyot ¢dzeltisi(60ml)
ORNEKLEME EPA METOD 11 (Kadmiyum Siilfat) ile tagima CdSO4 Absorblama ¢ézeltisi (45ml)
3adet polietilen kapta 60ml iyot gergeklesir. %3lik H202 (15ml)

yikama numunesi

Blank= Kullanimdan kalan kimyasal

Buz, saf su, silikajel(max30g)
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3adet 30 ml saf su numunesi

Soguk zincir ve

Buz, Silikajel(20-30 g)

BACADA FORMALDEHIT EPA 323 (cam amber sisede) karanlikta tagima Saf Su( en az 100 ml)
Blank= Kullanimdan kalan saf su gerceklesir. 3 adet cam amber sise(50 ml'lik)
3adet 1L lik Polietilen numune

BACADA FLOR ORNEKLEME kabi icerisinde (200ml impinger Soguk zincir Buz, Silikajel (200, 300 g)

EPA METOD 13 A Jicerigi+200 ml yikama suyu+ filtre) ile tagima SafSu (Enaz2L)
Blank; (1Lkapta kullaniimamis gerceklesir.
bir filtre+saf su)
3adet 250 ml polietilen numune
kabi igerisinde saf su numunesi Soguk zincir Buz, Silikajel (200, 300 g)

BACADA KLOR ORNEKLEME TSE EN 1991:2010 J3adet filtrelerin bulundugu petri ile tasima SafSu(Enaz1l)

kabi gerceklesir.

Blank;kullanimdan kalan kimyasal

3adet aktif karbon tiipi- Numune 49C altinda serin Aktif karbon tipleri ve kapaklari
BACADA VOC ORNEKLEMESi TSE CEN/TS 13649 |Blank; Benzer baca gruplarindan ortam Numune alma etiketleri

1'er adet
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BACADA AGIR METAL ORNEKLEMESi

TS EN 14385

KAP1;Filtre tutucunun bulundugu
petri kabi

KAP2;100ml aseton durulamasi
KAP3;100 ml HNO3 durulamasi
KAP4; 1-3 impinger icerikleri+
100 ml HNO3 yikamasi

BLANK; Kullanimdan kalan

kimyasal

EPA METOD 29

Eger Civa Ol¢im varsa ilk 4 kap

yukaridaki gibidir.

KAPSA; Nem icerigi+100mlI HNO3
durulamasi

KAP5B; 500ml polietilen

300ml numune igerigi

KAP5C; 250ml polietilen

225ml numune igerigi

Blank; Kullanimdan kalan

kimyasal

Soguk zincir ile

tasima gerceklesir

Bacada 16rnekleme bagina

Hg Analizi yoksa

Parafilm,aseton(300ml)silikajel(200-300g)
0.1N HNO3(500ml)%5HNO3 %10 H202(400ml)
8N HCI (25ml)saf su(300ml)

Olgiim ekibine verilecek numune

kaplari;

16lgtm igin

ladet 100ml+ ladet 250ml+1adet 500ml

Bacada 16rnekleme basina

Hg Analizi varsa

Parafilm,aseton(300ml)silikajel(200-300g)
0.1N HNO3(600mI)%5HNO3 %10 H202(400ml)
8N HCI (25ml)saf su(600ml),asidik KMnO4
(400ml)

Olgiim ekibine verilecek numune

kaplari;

16lglim igin

4adet 100ml+ 4adet 250ml+3adet 500ml
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i$ HIJYENI TOZ 3 adet filtre sahit Filtre delik, yirtik veya filtre kaseti kirik gelirse numune kabul edilemez.
L . . . Karanlik ortamda ve 4 derece serin ortmada saklanmaldir. Aktif karbon
i$ HIJYENI voC 1 adet filtre sahit

tuplerinin agizlarinin kapali olmasina dikkat edilir.

iS HIJYENi FORMALDEHIT

2 adet filtre sahit

1. ve 2. kaplara ayri ayri sodyum bisdlfit ile teslim edilmelidir. Karanlik ortamda
taginir.

iS HIJYENi AGIR METAL

2 adet filtre sahit

Filtre kaseti kirik gelirse numune kabul edilemez.

iSG UCUCU iNORGANIK ASITLER

3 adet filtre sahit

Alinan numuneler 20 °C 'de 1 hafta, 4 °C’'de 28 gin saklanabilir.

iSG UGUCU OLMAYAN iNORGANIK ASIT

3 adet filtre sahit

Alinan numuneler 20 °C’de 1 hafta, 4 °C'de 28 giin saklanabilir.

i HIJYENi ALKALi TOZ

2 adet filtre sahit

Her 6rnekleme seti icin 2-10 arasi blank alinir.
°C’'de 7 glin saklanir.

Numune, 25

Tuplerin kapaklarinin kapal olmasina toz, agir metal gibi kasetli dlcimlerde kasetin kirtk olmamasina ve filtrelerde yirtik olunmamasina 6zen
gosterilir. Formaldehit gibi sivi teslim edilen 6lglimlerin kapaklarinin sizdirmaz olmasina 6zen gosterilmelidir.




